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Az ankéton széba kerilt egy Uj homokos kavics szabvany sziikségessége. Az igény valé-
ban jogos, hiszen a régi termékszabvény, amely 1957-ben lépett hatilyba, ma mar elavult.

A Szilikatiperi Kdzponti Kutaté és Tervezd Intézet 1967. szeptemberében készitett

egy Jjavaslatot, amelyet a Magyar Szabvanyligyl Hivatel megéévé tett, és MSz 449 J,./68.IV./
"Homok, homokos kavics, kavics épitési célra™ cimmel vitéra bocsatott.

A szabvényjavaslat legfbb értékét a régl szabvanytél eltérsd, a szabvany rendszerére
vonatkozé, gyakorlati szempontbél jelentds két Uj alapelv adja. Az egyik a nem frakcio-
nalt, o-d .. szemcsenagységu homok és homokos kavics termékekkel, a masik a d.l—cl2 szemn-
csenagységl homok és kavics frakcidkkal kapcsolatos. Lényege abban 4ll, hogy a homok és
homokos kavica terméket a habarcs- és betoneldiras altal megadott hatérgdrbék és az agyapg-
iszep tartalom alapjén, a homok és kavics frakciét a zUzottkd frakcibdk mindsitésével
Osszhangban az osztdlyozas élessége és a finomszembartalom alapjén mindsiti.

Sajnédlatos médon a javaslatben foglaltak nem talidltak minden téren kedvezd fogadta-

tésra, és ezért részben més — véleménylink szerint kevésbé hatékony - alapelven ujabb ja—
vaslat kidolgozésédra torténtek intézkedések.

MORVAI GUSZTAV /Kozponti Foldtani Hivatal/ hozzészdlésa
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Dr, Karacsonyi Sandor elbadasdban a kavicskutaté furadsok mintavételi nehézségeit ecse-

telte, de nem beszélt arrél, hogy tettek—e kisérletet a furdsokban geofizikai mérések
végzésére és milyen eredménnyel?

Az iszaptartalom megallapitésara pl. a lyukszelvényezés feltétleniil megbizhaté infor-
maciét &dna,



